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Abbildung 2: Eisen löst sich erst bei Gelbglut ab

musss man das Eisen viel länger erhitzen, denn es löst sich erst bei Gelbglut ab. Tabelle 1 gibt
den Curie-Punkt verschiedener ferromagnetischer Materialien wieder.

Tabelle 1: Curie-Temperatur TC verschiedener Sto↵e

Material TC/K
Eisen 1 041
Kobalt 1 394
Nickel 633
Gadolinium 292,5
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Dia- und paramagnetische Sto↵e werden in einem äusseren Magnetfeld B0 schwach polarisiert.
Dadurch ändert sich die magnetische Flussdichte Bm im Material geringfügig:

Bm = µrB0 = (1 + �m)B0 (1)

Dabei bedeuten µm die relative Permeabilitätszahl und �m die magnetische Suszeptilität des
Materials. Die Magnetisierung M ist als Dipolmomentdichte das makroskopische magnetische
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