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1 Motivation

Der Widerstand dreier Leiter aus Kupfer, Edelstahl und einer Niob-Zinn-Legierung wird bei
Zimmertemperatur, in flüssigem Sticksto↵ und in flüssigem Helium bestimmt. Bei T = 4 K
verschwindet der Widerstand der Nb-Sn-Legierung.
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Abbildung 1: Leiterprobe und zugehörige Schaltung

Abb. 1 zeigt die Leiterprobe und die zugehörige Schaltung. Der Widerstand R der Probe wird
wie folgt ermittelt:

Durch die Metalle Kupfer, Edelstahl und NbSn fliesst jeweils der konstante Strom I = 1A. Man
misst die Spannung U über dem Widerstand R als Funktion der Temperatur T .
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